
Fakta och bild: Testfakta i september 2010

Bäddmadrasser
90 x 200

Kommentar

Cirkapris
Konsumenkontakt
Stoppning
Uppmätt tjocklek i mm

Tryckfördelning ryggläge (mm Hg)
Tryckfördelning sidoläge (mm Hg)
Tryckfördelning hälar (mm Hg)
Relativ fuktighet i %
Sättning i %

Tryckfördelande förmåga (60%)
Andningförmåga (20%)
Påverkan av åldring (sättning) (20%)

1 750
jysk.se

Kallskum
71

28,8
45,5
52,3
53,0
2,8

Jysk
Dreamzone Gold T35Modell

4,3
4,3
5,0

4,4Totalbetyg

Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)   

Några utvalda mätvärden från testet

Bäst i test.
Bäst tryckfördelande

förmåga.

4 850
ekens.se

Latexkärna
96

31,4
46,3
54,3
49,7
12,5 

Ekens
Classic soft

4,2
4,8
3,5

4,2

Bra
tryckfördelande

förmåga.

1 300
hilding.nu
Latexkärna

55

33,1
50,1
57,5
49,0
7,3

Toppsömn
Latex

3,6
4,9
4,3

4,0

Andas bra.

2 350
hilding.se

Latexkärna
79

32,8
49,4
59,9
48,1
7,6

Hilding
Lilja 50

3,6
5,0
4,3

4,0

Andas bäst.

1 900
mio.se

Latexkärna
59

32,5
50,6
65,0
53,0
5,1

Mio
Bedtime Comfort no. 2

3,3
4,3
4,6

3,7

Sämre
tryckfördelande

förmåga för hälarna.

1 990
kungsangen.com

Latexkärna
67

33,9
52,3
64,7
50,7
4,5

Kungsängen
Latex

3,1
4,6
4,7

3,7

Sämre
tryckfördelande

förmåga för hälarna.

895
ikea.se

Latexkärna
54

38,7
58,7
88,9
51,6
9,3

Ikea
Sultan Tveit

2,2
4,5
4,0

3,0

Sämst
tryckfördelande

förmåga.


